
Kylmävärjäys Semitone® -väreillä 
 
 
Väriliemi:  
 
    1-200 ml väriä (maksimi 20%) 
850-650 ml vettä 
       150 ml kiinnitysnestettä 
  = 1000 ml 
 
 
1. Kastele maalattava kangas (silkki, pellava tai puuvilla).  
 
2. Peitä pöytä muovilla, asettele kangas suoraksi ikkunalastaa apuna 
käyttäen. Voit myös halutessasi rypyttää tai laittaa esim. puun lehtiä kankaan 
alle kuvioinnin aikaansaamiseksi. Ohuita silkkejä voi laittaa useamman 
kerroksen päällekkäin. 
 
3. Tee värilientä vain kerralla tarvitsemasi määrä, koska alkalisena liemi ei 
säily pitkään. Koemaalaa siveltimellä ensin paperille, jotta näet parhaiten 
oikean sävyn. Tee näin pieniä määriä erivärisiä liemiä. 
 
4. Maalaa kangas siveltimellä ja asettele toinen muovi päälle. 
 
5. Anna värjäytyä 6-12 tuntia muovin alla niin, että kosteus säilyy ja väri ehtii 
imeytyä. 
 
6. Huuhtelu tehdään asteittain lämpenevällä vedellä. Ensin huuhdellaan 
kylmällä vedellä ja sitten lämpimällä aina lähes 60°C:een asti. Lopuksi myös 
huuhteluvesi viilennetään asteittain. Etikan lisäys nopeuttaa huuhtelua. 
Loppuhuuhteluun kannattaa lisätä hieman huuhteluainetta, jolloin kangas 
siliää helpommin. 
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